TIEU CHUAN QUOC GIA

TCVN 7744 : 2013
GACH TERAZO
Terrazzo tiles
L&i néi dau
TCVN 7744 : 2013 duwoc soat xét tr TCVN 7744 : 2007 va dwa trén co sé tiéu chuan BS EN
13748-1:2004 va BS EN 13748-2:2004 do Vién Vat liéu xay dwng - B6 Xay dwng bién soan, Bo

Xay dwng dé nghi, Téng Cuc Tiéu chuan Do luvong Chét lwgng thdm dinh, B Khoa hoc va Céng
nghé céng bo.

GACH TERAZO
Terrazzo tiles

1. Pham vi ap dung
Tiéu chuan nay ap dung cho gach terazo chét két dinh xi mang dung lat trong va ngoai nha.
2. Tai liéu vién dan
Céc tai liéu vién dan sau la can thiét khi ap dung tiéu chuan nay. Déi voi cac tai liéu vién dan ghi
nam cong bo thi &p dung ban duoc néu. Doi voi cac tai liéu vién dan khéng ghi nam céng bo thi
ap dung phién ban méi nhat, bao gébm cac ban stra dbi, bd sung (néu co).
TCVN 6065:1995 Gach xi méng lat nén.
TCVN 6355-2:1998 Gach xay - Phuong phép thir - Phén 2: Xac dinh cuong dé uén.
TCVN 6415-14:2005 Gach gém ép Iat - Phuong phép thir - Phén 17: Xac dinh hé s6 ma sét.

ISO 8486-1:1996 Vat liéu mai lién két - Xac dinh va lwa chon phén bé c& hat - Phan 1: Hat Ién tcr
F4 dén F220 (Bonded abrasives - Determination and designation of grain distribution - Part 1:
Macrogrits F4 to T220).

BS EN ISO 4288:1998 Yéu cau ky thuat san phdm hinh hoc - Cau tric bé mat - Phuong phap
mat nghiéng: Quy dinh va cac bwdc danh gia chat luong bé mat (Geometric product specification
(GPS) - Surface texture - Profile method: Rules and procedures for the asssessment of surface
texture).

BS EN 10083-2:2006 Thép toi - Quy dinh phan bé ky thuét cho thép khéng hop kim (Steels for
quenching and tempering - Technical delivery conditions for non alloy steels).

3. Thuét ngir, dinh nghia
Trong tiéu chuan nay s dung cac thuat ngi va dinh nghia sau:
3.1. Gach terazo (terrazzo tiles)

San phém duoc tao thanh tlr hén hop gdbm xi mang, nwéc, cot liéu va cé thé cé phu gia, chat tao
mau. B& mat gach cé thé nham hodc mai bong.

3.2. Gach terazo noi that (terrazo tiles for internal use)
Gach terazo dung lat trong nha.

3.3. Gach terazo ngoai that (terrazzo tiles for external use)
Gach terazo dung lat bén ngoai nha.

3.4. Gach terazo mét 1&p (single-layered terrazzo tiles)



Gach terazo ché tao tir mdt hén hop vat liéu ddng nhét.

3.5. Gach terazo hai I&p (dual-layered terrazzo tiles)

Gach terazo ché tao tir hai I&p hdn hop vat liéu, trong dé c6 Ip mat va lop dém day.
3.6. Mat trén (upper face)

Bé mat nhin thay sau khi lat.

3.7. L&p mat (facing layer)

Lop hén hop vat liéu dung ché tao mat trén cé tac dung trang tri va chéng tac déng co hoc truc
tiép khi st dung.

3.8. Mat lat (bed face)
Bé mat song song v&i mét trén va tiép xic véi Iép nén hodc I16p 16t sau khi lat.
3.9. L&p nén (layer of base)
Lé&p cé bé mat dung dé lat.
3.10. L&p 16t (underlayer)
L&p dé lam phang bé mat 16p nén.
4. Phan loai
Theo muc dich st dung gach terazo dwgc phan thanh 2 loai:
- Gach terazo noi thét.
- Gach terazo ngoai thét.
5. Hinh dang va kich thwéc co ban
5.1. Hinh dang co ban: gach terazo thwong cé hinh vuéng, hinh chir nhat.
5.2. Kich thwéc co ban cla sédn phdm theo Bang 1.
Bang 1 - Kich thwéc co ban cua gach terazo

Kich thwéc tinh bang milimét

Hinh vuéng Hinh chir nhat
200 x 200 400 x 400 250 x 500
Kich thwéc canh bén 250 x 250 500 x 500 300 x 600
300 x 300 600 x 600 400 x 600
333 x 333 - -

Chiéu day ’

" Do nha san xut quy dinh

5.3. Gach terazo c6 kiéu dang, kich thwéc khac véi Bang 1 dwoc san xuat theo yéu cau cla
khach hang nhung phai dam bao cac chi tiéu k§ thuat theo tiéu chuan nay.

6. Yéu cau ky thuat

6.1. Yéu cau chung

6.1.1. Yéu ciu ngoai quan

- Mau séc cla san pham trong cling mét 16 phai déng déu.

- Khuyét tat ngoai quan cho phép ctia s&n phdm dwoc quy dinh & Bang 2.



4 - Thiét bj do nhiét do 8 - TAm cao su
Hinh B.2 - Nguyén téc lap dat sir dung dé thir nghiém déng bang - tan bang

Bat dau tinh chu ky dau tién thir nghiém trong ~vong (0 £ 30) min ké tir khi d&t mau trong buong
dong bang. Néu chu ky bi gian doan thi git* mau trong trang thai dong bang tr - 20 °C dén - 16
°C. Néu bj gian doan quéa ba ngay thi thir nghiém khong dwoc chap nhan.

Dé dat dwoc nhiét d6 chinh xac trong méi chu ky thtr nghiém, toan bd cac mau phai duwgc dadm
bao su lwu théng khdng khi trong budng déng bang. Néu chi mét vai mau thir nghiém, chén vao
khodng tréng trong budng déng bang nhirng vat gia trir khi né cho thay nhiét dd chinh xac cua
mdi chu ky dat dwgc ma khéng cé chung.

Sau 7 va 14 chu ky, trong giai doan tan bang, dé gitv I&p dung méi déng bang day (5 + 2) mm
trén bé mat mau thi thém 3 % natri clorua vao trong nuéec.
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CHU DAN:
1 - Nhiét do (°C) 2 - Thoi gian (gio)

Hinh B.3 - Biéu dé nhiét d6 va thoi gian
Sau 28 chu ky, nhirng quy trinh sau dwoc thue hién cho méi mau thi:
a) thu vat liéu bi tréc tir bé& mét thir nghiém béng cach rira trong thung st dung binh phun va ban
chai.
b) c&n than db nwéc va vat liéu bi tréc vao gidy thAm. Rira sach vat liéu bi troc trong gidy tham it

nhét 1a 1 lit nwéc sach dé loai bo natri clorua. Sy khé ca gidy va mau trong 24 gio tai nhiét d6
(105 £ 5) °C. Can khéi lwong khé cla vat liéu bi tréc (khong ké gidy thdm) chinh xac dén £ 0,2 g.

B.5. Biéu thj két qua

Tinh khéi lwong bj méat trén don vi dién tich, L, tinh bang kg/m?, theo cdng thirc:
LM

S

Trong do:

M la khéi lwong vat liéu bi tréc sau 28 chu ky, don vi tinh kg;

S Ia dién tich b& mat thtr nghiém, m?

C.6. Bao cao thir nghiém

Két qua thir nghiém gdm nhirng théng tin sau:

a) mat khéi lwong trén don vj dién tich mau L, tinh bang kg/m?;



b) tbng khdi lwgng cia mau bj tréc sau 28 chu ky, tinh thir béng mg;

c) dién tich b& mat thir nghiém, tinh bang mm?.



